BAUMAX' c € KARTA APLIKACYINA
o ey BAUMAX MASTIK

BAUMAX MASTIK to 2-komponentowa epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa masa naprawcza
przeznaczona do wykanczania cokotéw oraz do wykonywania napraw réznego rodzaju
drobnych peknie¢, potaczed oraz ubytkéw betonu. Jest $rodkiem lepigcym sie i tatwo
obrabialnym. Wyrdb mozna naktadaé cienkimi warstwami, jak rowniez objetosciowo, aby
wypetniat otwory i pekniecia. Wystepuje w kolorze szarym, dzieki czemu naprawy
powierzchni utwardzanych powierzchniowo sg mato widoczne.

ZASTOSOWANIE

Baumax MASTIK s$rodkiem stosowanym do wypetniania potgczen, pekniec¢ i ubytkéw w
podtozu betonowym. Jest kitem nadajgcym sie do wszelkich drobnych napraw powierzchni
betonowych, w tym réwniez utwardzonych powierzchniowo.

WYMAGANIA DLA WARUNKOW APLIKACII

Temperatura powietrza Temp. min +15°C, Temp. max +30°C
Temperatura podtfoza Temp. min +12°C, Temp. max +25°C
Punkt rosy Unika¢ kondensacji pary wodnej. Wazne, aby temperatura

podtoza w czasie naktadania i utwardzania posadzki byta o 3°C
wieksza od punktu rosy.

Wilgotnos¢ powietrza Maksymalnie 75% wilgotnosci wzglednej

Wilgotnos¢ podtoza Nie dopuszcza sie wilgoci kapilarnej w podtozu.
> 4,0% zawartosci wilgoci (CM): zastosowac¢ EPOXY GRUNT W

WYMAGANIA DLA PODtOZA BETONOWEGO

Aby posadzka spetniata najwyzisze standardy podtoze betonowe przed aplikacjg musi by¢
czyste, suche oraz wolne od ttuszczu oraz wszelkich luznych czgstek. Wytrzymatos¢ na
$ciskanie betonu musi wynosi¢ co najmniej 25 N/mm?, a sita przylegania do betonu co
najmniej 1.5 N/mm?2. Maksymalna wilgotno$¢ podtoza powinna by¢é mniejsza niz 4%. W
przypadku wyzszej wilgotnosci podtoza jako warstwe gruntujgcy zastosowaé EPOXY GRUNT
W. Podtoze betonowe nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci kapilarnej.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA BETONOWEGO

Starannos¢ przygotowanie podtoza betonowego wptywa na koricowg trwato$é oraz wyglad
posadzki. Podtoze nalezy przygotowac przy uzyciu szlifowania, Srutowania lub frezowania.
Usuna¢ mleczko cementowe oraz wszelkie pozostatosci starych posadzek w celu zapewnienia
wiasciwej chropowatosci oraz przyczepnosci. Wszelkie nierownosci nalezy usungé. Nastepnie
powierzchnie nalezy odkurzyé odkurzaczem przemystowym w celu usuniecia wszelkich

luznych czastek oraz kurzu.
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APLIKACJA PRODUKTU

Produkt Proporcje mieszania Zuzycie
Baumax MASTIK 100: 36

Postac Pakowanie
Mastik A Jasnoszara masa 22,0 kg
Mastik B Szara masa 8,0 kg

Doda¢ skfadnik B do skfadnika A i bardzo doktadnie wymiesza¢ — ok. 2 minuty, az do
uzyskania jednorodnej mieszaniny. Uzywac¢ mieszadta wolnoobrotowego (200 — 400
obr/min).

CZAS UTWARDZANIA

Kazda warstwa moze by¢ aplikowana po uprzednim wyschnieciu warstwy poprzedniej.
Pot life — ok. 15 minut w 20°C (zaleznie od wielkosci przygotowanej porc;ji)

Czas utwardzania - 4 godziny w temp. 20°C

Kazda warstwa musi by¢ naktadana po uprzednim wyschnieciu warstwy poprzedniej. Czas
utwardzania to okoto 12 godzin w temperaturze 20°C. Po 24 godzinach w temperaturze 20°C
mozna chodzi¢ po powierzchni. Po 3 dniach w 20°C dopuszczalny jest lekki ruch
mechaniczny. Po 7 dniach w 20°C produkt jest catkowicie utwardzony.

Wskazany czas utwardzania jest podany dla temperatury 20°C. Obnizenie temperatury
podtoza, otoczenia badz materiatu wptywa na znaczne wydtuzenie czasu utwardzania. Nie
dopuszczaé¢ do kontaktu z wodg i wszelkimi substancjami chemicznymi przed catkowitym
utwardzeniem posadzki.

UWAGI
Produkt tylko do zastosowan profesjonalnych.

Warunkiem uzyskania prawidtowego produktu finalnego jest sciste przestrzeganie zalecen
aplikacyjnych podanych przez producenta.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce kwestie:

- obnizenie/podwyzszenie temperatury podfoza, otoczenia bgdz materiatu moze skutkowac
wadami powierzchni;
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- zachowac ostroznos¢ podczas przygotowywania materiatu do aplikacji — materiat
pozostawiony wraz z utwardzaczem ulega szybkiemu utwardzeniu ze wzgledu na efekt masy;
- nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu materiatu z wodg/wilgocig zaréwno podczas
przechowywania, jak i w trakcie aplikacji;

- zapewni¢ sprawng wentylacje pomieszczenia podczas aplikacji oraz na czas dotwarzania
produktu; unika¢ mocnych miejscowych nawiewow;

- zuzycie materiatu moze by¢ rézne w zaleznosci od sposobu aplikacji oraz przygotowania
podtoza.

Niniejsza karta aplikacyjna zostata opracowana w oparciu o stan obecny naszej wiedzy i
doswiadczenia. Nalezy pamieta¢, ze informacje w niej zawarte nie stanowig jednak gwarancji
wtasciwosci i jakos$ci produktow.

Odbiorca/uzytkownik jest zobowigzany do upewnienia sie, ze dany produkt jest stosowny do
okreslonego zastosowania finalnego w panujgcych warunkach aplikacji oraz ze spetnia
niezbedne wymogi prawne. Nalezy zapoznac sie z aktualng dokumentacjg produktéow tj.
kartami charakterystyki oraz kartami technicznymi.
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